
















































































































































 
 

 

Supplemental material 

Table S4-1. Chemical compositions of selected minerals detected in the Ti-litidionite bearing samples #17926 E6457 and 161 c.v. from the Mineralogical Museum of Naples. 
 

 
# 17926 

E6457  
# 17926 

E6457  
# 17926 

E6457  
# 17926 

E6457  # 161 c.v. # 161 c.v. 
# 17926 

E6457  
# 17926 

E6457  # 161 c.v. # 161 c.v. 
# 17926 

E6457  
# 17926 

E6457  # 161 c.v. # 161 c.v. 

wt.% kamenevite§ kamenevite kamenevite kamenevite§ kamenevite kamenevite clinopyroxene clinopyroxene clinopyroxene clinopyroxene calcinaksite calcinaksite perovskite perovskite 

SiO2 48,86 49,54 49,24 50,41 48,12 49,04 49,11 48,54 51,78 48,09 61,7 61,54 1,83 1,28 
Al 2O3 0,11 0,00 0,00 0,25 0,11 0,19 6,63 6,62 1,61 6,06 0,00 0,00 1,32 1,57 
TiO2 20,21 21,36 20,31 20,22 21,65 20,47 1,23 0,99 1,06 0,86 0,00 0,00 46,76 45,72 
FeO* 0,44 0,00 0,00 0,23 0,61 0,31 7,89 7,93 0,52 5,73 0,00 0,00 4,33 4,71 
MnO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,02 0,21 0,00 0,00 0,62 0,32 
MgO 0,08 0,00 0,00 0,20 0,49 0,28 11,93 12,46 17,25 15,34 0,65 1,09 0,25 0,37 
CaO 0,03 0,79 1,25 0,05 0,77 0,32 23,36 23,52 25,79 22,85 13,43 13,25 36,04 35,76 
Na2O 0,97 0,51 1,07 0,83 0,23 0,14 0,00 0,00 0,78 0,64 6,66 7,79 0,78 0,72 
K2�H 24,23 23,46 23,11 23,01 23,19 24,07 0,00 0,00 0,18 0,16 11,65 11,91 0,63 0,50 
La2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,32 
Ce2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,92 4,52 
Nd2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 1,46 
PbO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
H2O**  4,87 4,34 5,02 4,80 4,83 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 5,91 4,42 0,00 0,00 
Total 99,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,15 100,28 98,99 99,94 100,00 100,00 99,93 98,25 

apfu 10 
oxygens 

10 
oxygens 

10 
oxygens 

10 
oxygens 

10 
oxygens 

10 
oxygens 

6 oxygens 6 oxygens 6 oxygens 6 oxygens 11 
oxygens 

11 
oxygens 

3 
oxygens 

3 
oxygens 

Si 3,02 3,06 3,02 3,08 2,96 3,01 1,83 1,81 1,91 1,79 3,94 4,01 0,04 0,03 
Al 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,29 0,29 0,07 0,27 0,00 0,00 0,04 0,05 
Ti 0,94 0,99 0,94 0,93 1,00 0,94 0,04 0,03 0,03 0,02 0,00 0,00 0,85 0,84 
Fe 0,02 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,25 0,25 0,02 0,18 0,00 0,00 0,09 0,1 
Mn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 
Mg 0,01 0,00 0,00 0,02 0,04 0,03 0,66 0,69 0,95 0,85 0,06 0,11 0,01 0,01 
Ca 0,00 0,05 0,08 0,00 0,05 0,02 0,93 0,94 1,02 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 
Na 0,12 0,06 0,13 0,10 0,03 0,02 0,00 0,00 0,06 0,05 0,82 0,98 0,04 0,03 
K 1,91 1,85 1,81 1,79 1,82 1,88 0,00 0,00 0,01 0,01 0,95 0,99 0,02 0,02 
La 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 
Ce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 
Nd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 
Pb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
H2O 1,00 0,89 1,03 0,98 0,99 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,96 0,00 0,00 

* Fe as Fe3+ in kamenevite and Fetot in the other minerals; ** H2O calculated by difference for kamenevite and calcinaksite; § traces of 
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